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有害物質を含有する家庭用品の検査（第 2報）

市販衣料品中のホルムアルデヒド含量について
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昨年度にひき続き市販衣料品中のホルムアルデヒド含

量検査を行なったのでその結果を報告する．

県内 2保健所管内（鹿角，湯沢）のデパート及びスー

パーマーケットで購入した衣料品20検体について試験し

た．

検体は材質ごとに細かく切り， これを試料とした．
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IV 結 果

III 
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大人用衣料品5種類20検体の婦人用下着とワイシャツ

について試験した．

婦人用下着12検体についてはいずれも基準値を越える

ものはなかった． （表1.)

ワイシャツは家庭用品の基準によれば中衣に属し．ホ

ルムアルデヒド規制はされていないが，えりや袖口は直

接皮ふに触れるので参考までに検査した．表布の素材が

ポリエステル65%・綿35%のワイシャツ 8検体につき検

査した．その結果ワイシャツ 8検体全部の芯地が75μ,9/

gを越えていた．そのうち 1検体だけが表布に基準値を

越えて移染していた．残りの 7検体については 33.2~

69、5μ,g/gの問で移染していた． （表 2.)

家庭用品の基準（厚生省令34号）のホルムアルデヒド

の試験法により行なった．
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表1. 婦人用下着のホルムアルデヒド含量

品 名 部 位 別 索 材
HCHO 品 名 部 位 別 索 材 HCHO 

/9g/g 9ヽg/g

シュミーズ A l．えりぐりかざりゴム ナイロン ND  5．プラわきfIlI縮部 ナイロン ND  

2．すそレース 綿 100% ND  6．プラ下部ゴムテープ ナイロン ND  

3.シャツ部分 綿 100形， ND  7．紐代くるみテープ 綿 100% ND  

4.スカート部分 ナイロン 100彩 ND  8.スカート部分 ナイロン 100% ND  

シュミーズ B I.スカート部分 ナイロン I 00% ND  9．すそレース 綿 100彩 ND  

2.シッツ部分
ナイロン 40% ND  to．ホック部分 綿 I 0096 29.3 綿 60% 

3．えりぐりゴム部分 ナイロン ND プラスリップ C l.h1ヒモ ナイロン N I) 

4．すそレース 綿 100% ND  2．すそレース ナイロン 100彩 ND  

シュミーズ C 1.h iヒモ ND  3．胸かざりレース ナイロン 100彩 ND  

2．すそレース 綿 100% ND  4．スカート部分 ナイロン 100% ND  

3．プラよ地 ナイロン 100飴 ND  5.カ・＇プ部不織布 ポリウレタン 100彩 ND  

4.スカート部分 キュプラ 65彩 ND  6．カップ部必地 綿 I 00彩 ND  
ナイロン 35彩

コルセット A 1.hIヒモ ナイロン ND  7．プラわき伸縮部 ナイロン ND  

2．ブライ織布 ポリウレクン I0096 ND  8．プラ下部ゴムテープ ナイロン ND  

3．かざりレース ナイロン ND  9縫代くるみテープ 綿 100 96 ND  

4．縫代くるみテープ 綿 100ク6 ND  プラジャー A l.hiヒモ ナイロン ）00% ND  

5．本f本災地 ナイロン ND  2.カップ部分 ナイロン I 00 96 62.7 

6．本体必地 ナイロン ND  3．ブラわき伸縮部 ナイロン I 00彩 18.4 

7．ホック部分 ナイロン 100彩 ND  4．かざりゴム ナイロン 100% ND  

8．ホック部分芯 ポリウレタン 2 5. 5 プラジャー B l.Iriヒモ ナイロン ND  

9．下部ゴムテープ ナイロン ND  2．カップ上部ゴムテープ ナイロン 100彩 ND  

コルセット B 1.Iijヒモ ナイロン ND  3．カッブ部ふちテープ ナイロン 100% ND  

2.カップ部災地 綿 100% ND 4．カップ部よ地 ナイロン 100彩 ND  

3.カップ部不織布 ポリウレクン 100彩 ND  "・カップ部不織布 ポリウレクン 100劣 ND  

4．カップ部よ地 ナイロン 100% ND  6．カップ下部ゴムテープ ナイロン ND  

5．下部ゴムテープ ナイロン ND  7．プラわき伸縮部 ナイロン ND  

6．紐代くるみテーブ' 綿 100% ND  ＆縫代くるみテープ 綿 100% ND  

7.ホック部分 ナイロン 100劣 ND  9．ホック部分 索材不Iリl ND  

8．本体 ナイロン 100彩 ND  プラジャー C l.hiヒモ ナイロン

プラスリップA l．胸かざりレース ナイロン 100劣 ND  2．カップ表地（レース） 綿 ND  

2."ヒモ ナイロン ND  3.カップ部分 綿 100彩 ND  

3．縫代くるみテープ 綿 100劣 ND  4.カップF部ゴムテープ ナイロン I 7.7 

4．プラわきfIlI縮部 ナイロン ND  5.カップ部かざりテープ ナイロン 17.7 

5．プラ l滋llゴムテープ ナイロン ND  6．縫代くるみテーブ） ポリエステル 18.5 

6．プラ下部ゴムテープ ナイロン ND  7 " 綿 100免 ND  

7．カップ部ウラ地 綿 I 00 96 N I) 8．カ・＇プ部災地 綿 I 00 96 ND  

8.カップ部不織布
ナイロン ND  ！）．ホック部分 ナイロン I 00劣 ND  
ペリウレクン

9.スカート部分 ナイいン 10096 ND  プラジャー ！） 1./(jヒモ ナイロン ND  

10.すそレース 綿 100免 ND  2．ふちゴム ナイロン ND  

II．ホック部分 綿 100劣 :,,: D 3．カップ部必地 ナイロン I 0096 ND  

プラスリップ B 1カップ部必地 ナイロン ND  プラジャー l) 4．カップ部＆地 ナイロン 100 96 ND  

2.カップ部汲地 綿 100飴 ND  5．カップ部必地 ナイロン 10096 ND  

プラスリップ B 3.1,Jヒモ ナイロン ND  6．カップ部イ；織布 ポリウレクン 100免 39. I 

4．カップ部不織布 ポリウレタン 100免 ND  7．プラわき伸縮部 ナイロン JOO彩 ND  

ND……151ヽgig以下
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表2. ワイシャツのホルムアルデヒド含量

品 名 部 位 別 索 材 HCHO ug/g 
ワイシャッ A I.え り 表 地 ポリエ綿ステル 鱗 4 5. 6 

2. え り 芯 2 7 4. 9 

3. 本 体 ポリエ綿ステル 鰭 4 5. 6 

4. 袖 芯 5 I 8.9 

5. 袖 表 地 ポリエ綿ステル 鰭 6 9. 5 

ワイシャッ B I.え り 芯 表 2 9 5. 8 

2. え り 芯 裏 7 3. 4 

3. 表 地 ポリエ綿ステル 鰭 6 2. 6 

4. 袖 芯 2 5 2. 5 

ワイシャツ C I.表 地 ポリエ綿ステル 鱈 3 3. 2 

2. ぇ り 芯 I 8 1.5 

3. 袖 芯 I 7 6. I 

ワイシャツ D I え り 芯 I 7 9. 2 

2. 袖 芯 I 9 I. 5 

3. 表 地 ポリエ綿ステル 鱈 4 3. 2 

ワイシャッ E I.え り 芯 表 2 4 5. 6 

2. え り 芯 出 I I 2. 0 

3. 表 地 ポリエ綿ステル 鰭 5 7. 9 

4 袖 地 2 5 9. 5 

ワイシャツ F I.え り 芯 I 2 I 0 

2 袖 芯 2 I 9.4 

3 表 地 ポリエ綿ステル 鰭 8 3. 7 

ワイシャツ G I.ぇ り 芯 表 1 9 6. 1 

2. え り 芯 裏 6 5. 9 

3. 袖 芯 1 7 8. 3 

4. 表 地 ポリエ綿ステル 闊 6 0. 5 

ワイシャッ H I.え り 芯 I 2 6. 4 

2. 袖 芯 I 3 4. 9 

3. 表 地 ポリエ綿ステル 鰭 5 8. 9 
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